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Volvo geeft 8 jaar carrosserie-garantie op corrosie van binnenuit. 
Voor de geldigheid van deze garantie dient iedere auto in het derde en het zesde jaar 
gecontroleerd te worden op de hierna volgende punten. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Corrosie-inspectie 

Algemeen: Auto's (type 440) waarbij dakdragers gemonteerd zijn c.q. zijn geweest, 

B 10918 

dienen gecontroleerd te worden op bevestigingsplaatsen op het dak. 
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10 011 

Carrosserie uitwendig 
algemeen controleren 

Indien aan de buitenzijde beschadigde opper­
vlakken worden geconstateerd die roest-
vorming tot gevolg kunnen hebben, moet de 
klant hierop worden geattendeerd. 
Als u ziet dat de carrosserie is gerepareerd, 
moet dit gebied op roestwerende behandeling 
worden gecontroleerd. 

Let op: de aangetroffen beschadigingen 
moeten in het Volvo carrosserie en garantie 
carnet aangetekend worden. 

Controle buitenzijde carrosserie 
Controleer vooral de portieren aan de 
buitenzijde op steenslag. 
Opmerking: voornamelijk het achterste por­
tier op de aangegeven plaats. 

Open portieren, motorkap, achterklep 

Motorkap: alleen 440 

Controleer: de felsnaden. 
Controleer : de buitenzijde op steenslag. 
Controleer : aan de binnenzijde de snijran­
den op roest. 
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10 007 

10 008 

10 009 

Motorruimte 
Inspecteer in de motorruimte de accubak en 
de veerpoot-ophanging. 

Alleen 440: controleer de slotvangers. 

Portieren 
Controleer de randen en de drainerings­
openingen en of deze open zijn, en de 
scharnieren. 

Let op: bij de portieren de felsrand aan de 
onderzijde goed controleren. 

Achterschermen 
Controleer het voorste gedeelte van de 
achterschermen op steenslag. 

Drempels 440 
Controleer de buitenzijde van de kokers op 
beschadiging door de kunststof drempels. 



VOLVO Datum 
Mei 89 

' 10 002 

10 003 

Produkt 
p 

Kofferruimte 

Controleer: 

Hfd. gr. 
1 

Groep Nr. 
18 401 

de binnenzijde van de reservewielbak bij 
de randen (alleen 480) . 

- de naden in de watergoot en de naden 
van het achterscherm aan de onder-, mid­
den- en bovenzijde. 

- de opsteekrand, door het profielrubber 
aan de onderzijde ter plaatse van de. 
deelnaad gedeeltelijk los te nemen. 

Achterklep 
Alleen 440: 

Controleer: 
randen, snijkanten, felsranden en de 
scharnieren 

- de aanslagvlakken van de zijdelingse 
afsteuningsblokken 
contactvlakken van de stootrubbers 

Voor de hierna volgende handelingen moet de auto op de brug geplaatst worden. 

10 004 

A 

A 10 005 

Wielkuipen controleren 
Controleer de wielkuipen en de randen op 
beschadigingen. 
Controleer goed in de hoeken. 

Controleren aan de onderzijde 

Vóór: veerbevestigingen, pendelstangen, 
wielarmen en subframe. 

Achter: veerbevestiging , geleide-armen en 
draagarmen. 

Midden: kriksteunen en dwarsbalken (A). 

Controleer de onderzijde op beschadigingen. 

Zorg ervoor dat de waterdrainage-openingen open zijn. 
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